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მოწოდებული პროდუქციის გრანულომეტრული და ქიმიური პარამეტრები
ქვიშა
ქიმიური შემადგენლობა
	SiO2
	Min 95.5%

	AL2O3
	2.4%±0.25%

	Fe2O3
	0.20%±0.03%

	სინესტე
	5%




გრანულაცია

	+0.700
	0%

	+0.500
	Max -4%

	+0.075
	2% – 3%

	-0.075
	1% – 2% 
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